Les aimants Ferrites sont aimantés suivant I'’épaisseur (e). Il ne faut ni les couper, ni les percer.

Le montage se fait par collage.
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Références

8008019810
8017009010
8015009010
8002019010
8001229P10
8001379P10
8001129P
8105009010
8001159P10
8001369P10
8191889810
8132019810
8138139810
8138119810
8001239P10

* Valeur moyenne indicative a température ambiante
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Références

Poids
(g)

8401129P10 4.2

8292449010

12

8292469810 36
8492439010 115

* Induction moyenne indicative au centre “I” de la bague en Gauss, a température ambiante, dans I'air

Références

7303009011
8301079P11
7306009011
1307009011

Références

8301059P10
8301089P10
8301109L10

8324059010

Poids
(g)
1,6
3
5
7,8

Poids
(g)
3,2
1,3
11
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D (mm)

18 £03
29 0,6
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* Valeur moyenne indicative a température ambiante

2 O Possibilité de fabrication a la demande, nous consulter.

d (mm)
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(mm)
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875
540
830

Forces
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portantes” (g)

300
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